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Pigmentové pasty univerzalni TL

Technicky list, instrukce k pouziti

Charakteristika: Pigmentové pasty

Aplikace: Tonovani epoxidovych
Polyesterovych
Polyuretanovych pryskyfic a gelcoatll

Aplikaéni metody: Pomalobézné vmichani
Specialni viastnosti: ZvySena UV stabilita
Odstiny RAL
Uvod

barevné pasty jsou pigmentové koncentraty sestavajici z anorganickych a/nebo
organickych pigmentll v nenasycené polyesterové pryskyfici neobsahujici
monomery. PouZivaji se k zabarveni epoxidovych, polyesterovych a
polyuretanovych pryskyfic a gelcoatu.

Barevny tén

Odpovida barvé vytvrzeného filmu gelcoatu (2,0 mm) dosazené smichanim s cca
10% barevné pasty. Pro barevné tony RAL se pouziva barevna Skala RAL 841-GL.
K dispozici mame kompletni Skalu odstinl, jiné nez na eshopu Ize objednat
telefonicky.

Méfeni barvy béhem vyvoje vyrobku probiha pfi téchto parametrech:
Geometrie méreni: 45°C/0°C

Standardni svétlo: D65

Standardni méfic: 10°C

Stabilita barvy

Barevné pasty obsahuji pigmenty s primérnou barevnou odolnosti stupné 6-8 (DIN
54003, osmistupriova skala; 8=vynikajici, 1=velmi Spatna) a s primérnou odolnosti
vuci pocasi stupné 4-5 (DIN 54001, Seda pétistupriova skala; 5=beze zmén, 1=silné
zmény).

Skladovani
Vyrobek by nemél byt pfi skladovani vystaven pfimému slunci. Mél by byt v

neposkozenych a tésné uzavienych obalech na suchém a chladném misté. Pfi
skladovani ve stabilni teploté do 25°C v tmavych prostorach je stabilita vyrobku

velkoobchad s matenaly a nafadim pro laminovani
a vyroba dild z kampoz itl



zachovana aZz po 12 mésicu. Po delSim skladovani muze byt ovlivnéna nasledna
doba gel-time a tvrdnuti. Pfi vy3Sich teplotach skladovani je trvanlivost vyrobku
omezena.

Zpracovani

Barevné pasty musi byt pfed vylitim z obalu ddkladné promichany. Podle
konzistence je nutné je do pryskyfice vmichat bud ru¢né nebo pomalu rotujicim
michadlem.

Navrhované mnozZstvi pro pfidavani pasty: 2-5% pro laminovaci nebo lici pryskyfice,
5-15% pro gelcoaty a topcoaty.

BOZP
Prectéte si prosim samostatny podklad — Bezpecnostni list materialu.

Poznamka pro ¢tenare

Spole¢nost Havel Composites CZ s.r.o. (Havel) byla pfesvéd&ena o pfesnosti zde uvedenych
informaci v dobé pfipravy tohoto materialu nebo tyto informace byly pfevzaty ze zdrojd, o kterych byla
spole€nost pfesvéd&ena, Ze jsou spolehlivé; uzivatel ovSem zodpovida za prostudovani ostatnich
relevantnich zdroju informaci a porozuméni jim tak, aby dodrZzoval v§echny zakony a postupy
aplikovatelné na bezpe€nou manipulaci a zachazeni s vyrobkem, a za stanoveni vhodnosti daného
vyrobku k zamyslenému uziti. Pro vSechny vyrobky dodavané spole¢nosti Havel plati prodejni terminy
a podminky spoleénosti Havel. SPOLECNOST HAVEL NEPOSKYTUJE ZADNOU ZARUKU, AT UZ
VYSLOVNOU CI IMPLIKOVANOU, NA JAKEKOLI VYROBKY NEBO JEJICH PRODEJNOST ClI
ZPUSOBILOST K JAKEMUKOLI UCELU. SPOLECNOST HAVEL DALE NEPOSKYTUJE ZADNOU
ZARUKU TYKAJICi SE PRESNOSTI JAKYCHKOLI INFORMACI UVEDENYCH SPOLECNOSTI
HAVEL, kromé zaruky, Ze jeji vyrobky budou odpovidat technickym parametrim spoleénosti Havel.
Z&dné zde uvedené informace nepiedstavuji nabidku prodeje jakéhokoli vyrobku.
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